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Zaxeap Nowycr MATERIALOW BUDOWLANYCH

ZASTOSOWANIE, UZYTKOWANIE [ ZABEZPIECZANIE POSADZEK UTWARDZANYCH
POWIERZCHNIOWO WYKONANYCH SYSTEMEM DUROBET - ITBUD

POSADZKI PRZEMYSEOWE — CZYM SA i GDZIE ZNAJDUJA ZASTOSOWANIE Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo to posadzki, ktore

wykonuje sie za pomocg metody: zacieranie mechaniczne utwardzacza w postaci suchej posypki. Posypka o nazwie handlowej — DUROBET, jest
gotowa do uzycia mieszankg na bazie cementu, twardych wypetniaczy mineralnych i domieszek o sktadzie zapewniajacych odpowiednig urabialnos$¢ i
odporno$¢ mechaniczng. Posadzki utwardzane — inaczej przemystowe, stosuje sie przede wszystkim w budownictwie przemystowym a szczegélnosci:

halach magazynowych i fabrycznych, supermarketach, ciggach komunikacyjnych, parkingach wielopoziomowych itp.

UZYTKOWANIE POSADZEK PRZEMYSEOWYCH | USZKODZENIA NA JAKIE SA NARAZONE Posadzki przemystowe sg przewidziane w miejscach
najbardziej narazonych na szereg réznych obcigzen m.in. stojg na nich regaty magazynowe, maszyny i linie produkcyjne. Sg stale poddawane niszczacej
eksploatacji np. sg $ciezkami dla wozkéw widtowych i jezdzg po nich samochody dlatego tez muszg by¢ réwniez odporne na s$cieranie. Ponadto — z
wzgledu na specyfike zastosowan - sg atakowane przez chemie przemystowg i organiczng. Typowymi zrédtami zanieczyszczenia posadzki sa: pyt, kurz,
brud, plamy substancji chemicznych, $lady opon, ttuszcz, olej, piasek wnoszony przez pracownikéw, zabrudzenia wynikajgce z uszkodzenia opakowan

przechowywanych towaréw oraz wiele innych. Dlatego tez trzeba przestrzega¢ podstawowych zasad jej uzytkowania.

POSADZKA PRZEMYSLOWA - EKSPLOATACJA | PIELEGNACJA Betonowe posadzki przemystowe utwardzone powierzchniowo posypkami

DUROBET-ITBUD oraz zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym typu RG-DC SIL lub RG-DC LIT (krzemian litu) sg trwate oraz niepylace. By uzyskac¢

jak najdtuzszy okres wytrzymato$ci tego typu posadzek, musi tu mie¢ miejsce regularny program starannej pielegnacji, dzieki ktéremu na wiele lat
utrzymamy tadnie wygladajgcg posadzke, ktéra nie bedzie wymagata nadmiernej opieki. Wskazane jest przestrzeganie nastepujacych regut dotyczacych
uzytkowania i pielegnacji posadzek przemystowych:

- Wszelkie plamy spowodowane rozlaniem/rozsypaniem towaru nalezy jak najszybciej usung¢ z powierzchni i w razie koniecznosci zneutralizowac.

- Po uzyciu/rozlaniu $rodkéw chemicznych, powierzchnia powinna by¢ zawsze zmyta czystg woda.

- Wejécie i wyjscie z obiektu oraz bramy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie wycieraczki.

- Poprzez regularne czyszczenie i zamiatanie nalezy ograniczy¢ zjawisko wystepowania zabrudzen (np. oleje, agresywne substancje chemiczne, drobiny
piasku i inne kruszywa) ktére mogg drze¢ powierzchnie.

- Do codziennej pielegnaciji posadzki najlepiej korzystaé z urzadzen myjacych i zamiatajgco odkurzajacych. Po oczyszczeniu posadzki na mokro, trzeba jg
pozostawi¢, zanim catkowicie nie wyschnie.

- Do usuniecia zanieczyszczehn nalezy stosowaé roztwor tagodnych srodkéw myjgcych i czyszczacych przeznaczonych do pielegnacji posadzek
przemystowych (patrz: $rodki czyszczace).

- Maszyny, ktére stosowane sg do oczyszczania podiég, nie mogg by¢ wyposazone w twarde szczotki lub pady, ktére bedg rysowaty powierzchnie. Pady

powinny by¢ migkkie albo $rednio twarde (w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia).

ZALECANE SRODKI CZYSZCZACE Posadzki przemystowe utwardzone powierzchniowo posypkami DUROBET - ITBUD oraz zabezpieczone
$rodkiem impregnacyjnym RG-DC LIT lub RG-DC SIL nie sg odporne na wszystkie $rodki chemiczne. Jest to istotne zwtaszcza w okresie 28 dni od ich
wykonania, poniewaz w tym czasie posadzki sg znacznie bardziej wrazliwe na wszystkie chemikalia. Unika¢ stosowania rozpuszczalnikéw typu: aceton,
ksylen, toluen, trichloroetylen itp. Srodki myjace i czyszczace nie moga zawieraé silnych zwigzkéw alkalicznych oraz rozpuszczalnikéw organicznych. Nie
wolno réwniez czysci¢ posadzki detergentami o odczynie kwasowym, jak np. kwas chlorodoworowy i octowy (nawet jesli sg rozcienczone). Takze
alkohole i glikole moga z biegiem czasu uszkadza¢ powierzchnie posadzki przemystowej na skutek ostabienia wigzania cementowego. Dlatego ich
stosowanie jest réwniez zabronione. Odpowiednie detergenty powinny mie¢ odczyn lekko zasadowy, to znaczy pH od 7 do 9. Wigkszo$¢ delikatnych
Srodkéw myjgcych i czyszczacych mozna uzywac do mycia posadzek betonowych.

Zawsze jednak wskazane jest zapoznanie sie z informacjami, ktére zawarte sg w karcie technicznej $rodka czyszczgcego.

W okresie zimowym trzeba ograniczy¢ wwozenie na posadzke, na kotach wézkéw widtowych soli, ktéra uzywana jest do usuwania lodu na drogach
dojazdowych. Wytrzymato$¢ i wyglad posadzki betonowej w duzym stopniu sg zalezne od stosowania sie do niniejszej instrukcji. W przypadku nie

dostosowania si¢ do powyzszych wskazowek istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia, lub szybszego zuzywania si¢ posadzki.
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